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Научно-исследовательское и проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ»
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ПРОГРАММА

8-й Международной научно-практической конференции
Минск – Могилев, 11–13 июня 2014 г.

«ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ» 
                                


11 июня 2014 г.

Конференц-зал гостиницы «Юбилейная», пр. Победителей, 19
	Время
	Событие, тема, докладчик

	0900 – 1000
	Регистрация участников

	1. Производство ячеистобетонных изделий

	1000 – 1015
	Ячеистый бетон в Республике Беларусь

Сажнев Н.П., канд. техн. наук, советник генерального директора по научной работе ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (п. Чисть, Минская обл., Беларусь)

	1015 – 1045
	Опыт производства армированных изделий из автоклавного газобетона на заводах по технологии «ВАРИО БЛОК» фирмы «Маза»

Матиас Кларе, дипл. инж., коммерческий директор фирмы «Маза ГмбХ», (г. Порта Вестфалика, Германия)

Андрей Иванов, дипл. инж., глава представительства фирмы «Маза ГмбХ» в СНГ и странах Балтии

	1045 – 1100
	Производство автоклавного газобетона в России

Вишневский А.А., канд. техн. наук, председатель НТС, Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона (НААГ), (г. Санкт-Петербург, Россия)

	1100 – 1115
	Рынок газобетона Украины 2013-2014 гг. Итоги и перспективы

Сиротин О.В., исполнительный директор, Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона (ВААГ), (г. Киев, Украина)

	1115 – 1130
	Применение стержневой неметаллической композитной арматуры для армирования ячеистобетонных изделий автоклавного твердения

Лаповская С.Д., докт. техн. наук, заместитель директора по научной работе ГП «НИИСМИ» (г. Киев, Украина)

	1130 – 1145
	Использование сталеплавильного шлака в производстве ячеистого бетона автоклавного твердения

Барановская Е.И., канд. техн. наук, научный сотрудник (г. Минск, Беларусь)

	1145– 1200
	Автоматизированный комплекс для определения основных характеристик алюминиевых газообразователей

Прохоров С.Б., директор ООО «НордСтройКомплект-ТЕК» (г. Екатеринбург, Россия)

	1200 – 1230
	Кофейная пауза

	1230 – 1245
	Центробежно-ударные мельницы для измельчения сырьевых материалов в производстве ячеистых бетонов

Воробьев В.В., Иванов Е.Н., Таболич А.В., Шиманович П.П., ОАО «НПО Центр» (г. Минск, Беларусь)

	1245 – 1300
	Ячеистый бетон автоклавного твердения AEROC плотностью 150 кг/м3. Особенности производства и применения

Рудченко Д.Г., к.т.н., генеральный директор ООО «АЭРОК» (г. Обухов, Украина)

	1300 – 1315
	Система управления производственным процессом для предприятий, производящих автоклавный газобетон

Тонкушин А.А., «IT Пром» (г. Екатеринбург, Россия)

	1315 – 1330
	Автоклав для упрочнения изделий в строительной промышленности

Герд Вернер, Олег Тропманн, компания «ШОЛЬЦ» Maschinenbau Scholz GmbH & Co. KG, (г. Коесфельд, Германия)

	1330 – 1345
	Wehrhahn: более 10 лет на постсоветском пространстве. Производство и применение армированных изделий

Цельмер В.Н., руководитель отдела продаж по Восточной Европе, Wehrhahn (г. Дельменхорст, Германия)

	1345 – 1400
	Опыт производства в России ячеистого бетона автоклавного твердения на современных комплектных линиях поставки КНР

Анучин С.М., генеральный директор ЗАО «Автоклав-Сервис» (г. Тольятти, Россия)

	1400 – 1500
	Обед

	2. Свойства ячеистого бетона

	1500 – 1515
	Теплофизические и эксплуатационные свойства системы: ячеистый бетон – отделочное покрытие

Гарнашевич Г.С., канд. техн. наук, зав. лабораторией РУП «Институт НИИСМ» (г. Минск, Беларусь)

	1515 – 1530
	Некоторые результаты экспериментальных исследований теплофизических характеристик автоклавного ячеистого бетона низких плотностей и учет их влияния на тепловлажностный режим наружных стен зданий

Крутилин А.Б., зав. сектором теплофизических исследований и испытаний (г. Минск, Беларусь)

	1530– 1545
	Влияние добавок пылевидной микросилики SiO2 и микроармирующих добавок на структуру и свойства автоклавного ячеистого бетона

Синица  Мариенас, докт. техн. наук, ст. научный сотрудник (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, Литва)

	1545– 1600
	Повышение долговечности ячеистого бетона автоклавного твердения за счет снижения его водопоглощения

Волошина Т.Н., научный сотрудник ГП «НИИСМИ» (г. Киев, Украина)

	3. Применение ячеистого бетона

	1600 – 1615
	Некоторые особенности применения армированных газобетонных изделий в полносборном строительстве

Галкин С.Л., заместитель директора УП «ЦНТУС» (г. Минск, Беларусь)

	1615 – 1630
	Основные факторы, влияющие на долговечность наружных стен из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения. Способы повышения долговечности 

Рыхленок Ю.А., зав. лабораторией ограждающих конструкций РУП «Институт БелНИИС» (г. Минск, Беларусь)

	1630 – 1645
	Быстровозводимое и «зеленое» строительство из сборного автоклавного газобетона

Купава Антон, коммерческий координатор, Aircrete Europe B.V. (г. Олдензаал, Нидерланды)

	1645 – 1700
	Повышение теплотехнической однородности стен из ячеистобетонных изделий за счет использования в кладке полиуретанового клея

Горшков А.С., канд. техн. наук, доцент ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

	4. Разное

	1700 – 1715
	Опыт применения подшипников АФЗ на основе твердого графита на предприятиях стройиндустрии

Перевертов В.А., генеральный директор ООО «Реновация» (г. Москва, Россия)

	1715 – 1730
	Использование формовочных масел LOTOS Formil при производстве ячеистого бетона

Кушмирек Петр, менеджер по восточным рынкам LOTOS Oil S.A. (г. Гданьск, Польша)

Рябков Э.В., технический специалист по продвижению формовочных масел LOTOS на территории РФ (г. Набережные Челны, Россия)

	1730 – 1745
	Особенности использования деревянных поддонов в производстве газобетонных блоков

Гуляев И.Н., генеральный директор ООО «Паллетные Технологии», руководитель представительства IMHart AB в России (г. Санкт-Петербург, Россия)

Маттиас Харт, генеральный директор IMHart AB (г. Коппарберг, Швеция) 

	1745 – 1800
	Инновационная технология Стретч Худ для упаковки паллет

Ivaskevicius Algimantas, менеджер по продажам Lachenmeier ApS (г. Сённерборг, Дания)

	1800 – 1815
	Stretch-hood – надежное решение в паллетной и групповой  упаковке. Адаптированные современные  упаковочные  решения для строительной индустрии

Каплан С.Я., главный технолог ООО «Камский завод полимерных материалов» (г. Нижнекамск, Россия)

	1930
	Дружеский ужин


12 июня 2014 г. 
посещение ЗАО «Могилевский КСИ»
	0900 – 1230
	Сбор делегаций у гостиницы «Юбилейная» и отъезд в ЗАО «Могилевский КСИ»

	1230 – 1330
	Вступительное слово представителей  ЗАО «Могилевский КСИ»

	1330 – 1430
	Осмотр действующих линий МАЗА с упаковкой

	1430 – 1530
	Обед

	1530 – 1600
	Вопросы и ответы

	1600 – 1930
	Проезд Могилев – Минск

	2000 – 2130
	Экскурсия «Вечерний Минск»
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	0900 – 1030
	Секция № 1. 
Создание (модернизация) заводов по производству ячеистого бетона автоклавного твердения

	1030 – 1100
	Кофе-пауза

	1100 – 1400
	Секция № 2. 
Применение ячеистобетонных изделий, в т.ч. армированных и укрупненных, в скоростном энергосберегающем жилищном строительстве
Строительство мультикомфортных жилых домов

	Принятие рекомендаций конференции


Оргкомитет

220005 Минск, ул. Платонова, 22, к. 705.

Тел./факс (+375 17) 292 49 56, 292 79 43, 292 79 44, моб. (+375 29) 611 66 20.

E-mail: bsr@telecom.by
